KARTA TECHNICZNA

PCV CLEAR Print square

Charakterystyka
Characteristics
XapaKTepI/ICTI/IKPI

Znaczenie
Limit Value
3HaueHne

500 pm

Warto$¢
(Norm/Norm)

Norma
(Value/Wert)

Sktad:
Composition:
Cocras:

PVC

Grubos¢ (um):
Thickness (um):
Tomuuaa (um):

500 pm

ASTM D-792

Gesto$é (gr/cm?):
Density (gr/cm?):
IpenensHblii Bec (gr/cm?):

1,25 g/cm®

ASTM D-792

Szeroko$¢ (cm):
Width (cm):
lupuna (Cm):

140

Waga (gr/m?):
Weight (gr/m?):
Bec (gr/m?):

625 g/m?

ASTM D-792

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
Tensile strength:
[Ipo4yHOCTP Ha pacTsHKECHHE:

L: 220 Kg/cm?
T: 210 Kg/cm?

ASTM D-882

Wytrzymato$¢ na rozciaganie
(%):

Elongation at break (%):
OTHOCHTENbHOE YAJIHMHEHHUE
npu paspeise (%):

L: 380 %

T:420 %

ASTM D-882

Odpornosé¢ na promieniowanie
ultrafioletowe:

Ultraviolet Resistant:
YceroituuBocTs k Y D-ydam:

Blue scale > 5

EN 1SO 105 B2

Kurczliwo$¢ pozioma
(%(60C)):

Longitudinal Contraction
(%(60C)):

IIpononbHoE cxaTHe
(%(60C)):

<3%

24 h-60°C

Odpornos¢ na temperaturg
(©):

Temperature resistance (C):
Temmepartypasie pamku (C):

-10°C/

+70 °C

DIN EN 1876-1




